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El siguiente trabajo de pasantía se presenta con la finalidad de determinar las posibles causas y 

correctivos necesarios en la aparición de fisuras (grietas) en las bases de las antenas ATP, 

perteneciente a los trenes CAF de tecnología millenium, de la Línea 1 de la C.A. Metro de 

Caracas. En donde se tomó  la flota operativa de trenes, a los cuales se les realizaron inspecciones 

continuas de la aparición de grietas, con la ayuda de los ensayos no destructivos de líquidos 

penetrantes, con base en la norma ASTM E 165. Se tomó muestra del material con el  que fue 

fabricada la antena, luego se analizó y se caracterizó metalográficamente. Partiendo de la 

hipótesis que señala una microestructura anisotrópica como causante de las grietas, donde se 

pudo apreciar en las fotomicrografías tomadas, una microestructura poco homogénea con granos 

de ferrita irregulares, los cuales dan fragilidad al material. Por otra parte se pudo constatar  

gracias a los ensayos no destructivos de líquidos penetrantes, que existen zonas con poros 

claramente visibles en la superficie del material, donde se presume  que actúan como 

concentradores de esfuerzos, dando así inicio al origen de las grietas.  

 


